METOCURE ACR-150

TEKNIK BILGI FORMU

AKBIRLIK ESASLI SOLVENT BAZLI BETON YUZEY KURU

TANIMI

METOCURE ACR 150

Yeni dokiilen tiim beton yiizeylere uygulanan,
yiiksek film yapma 6zelligine sahip, solvent
¢Oziiniimlii , istiin performansli bir beton
yiizey kiir malzemesidir.

Genel olarak , Endiistriyel Zemin Betonlarinin
genis yiizey alanlarina sahip olmalar1 nedeni
ile biinyelerindeki sularini kaybetmeleri hizli
olur Bu nedenle METOCURE ACR 150 ,bu
betonlari, dokiimlerinden 2. 7.ve 28. giine
kadar priz almalar1 siiresince , yapilarindaki
karma suyunu kaybettirmeden ve 6zellikle ilk
2 giin bu su kaybin1 biinyede tutarak ¢ok hizl
koruma altina alan ,kullanilmasi gerekli bir
iiriindiir.

Ozellikle ¢ok kritik olan bu ilk 2 giin
stiresince, betonlarin ,gerek kendi hidratasyon
1s1lart ,gerekse yiizeye vuracak direk giines
1sinlari ile olusan veya yiiksek ortam isilari ve
yiizey yalama riizgarlar1 ve/veya benzer tiim
dis ortam sartlar1 ile bu betonlar , hizla ve
gozle goriilmeyen su kaybina ugrayarak, ciddi
dayanim zaafina maruz kalirlar, Bu nedenle
METOCURE ACR 150 kullanilarak bu
riskler tamamen en aza indirilir.

BETON KURLEME ZORUNLULUGU
Betonlarda kiirleme yapilmasi , yukardaki
nedenlerden dolayi , beton dayanimlarini
dogrudan etkileyen ciddi faktorlerden biri
olarak ve beton agisindan da bu kiirlemenin
cok onemle dikkate alinarak uygulanmasini
gerektiren unsurlardan biri olarak kabul edilir
ve yapilirlar..

Betonlara Kiirleme yapmak kesinlikle sarttir ,
Ancak hazir kiir kullanma sart1 olmayip,
bilinen konvansiyonel metotlardan biri ile de
,bu kiirleme

yapilabilir. Bununla beraber gelisen beton
kimyasi ,uzun yillardir kolay ve bir kerede
uygulanarak bitirilen , s1v1 yapida yiizey
kiirleme malzemelerini kullanima sunmustur
Kis aylarinda kiir kullanimlar1 dogal olarak
diiser, ancak Soguk hava sartlarinda yiizeyin
disaridan alabilecegi olasi , ilave su
molekiilleri ile yiizeyin temasini keserek

donma ve ¢oziilmelerdeki riskleri, biiyiik
oranda azaltmalar1 ,mevcut kiir yapma
fonksiyonlarina ilave bir katma deger
vermeleri nedeni ile de 6zellikle kis aylarinda
da kullanilmaktadir.

METOCURE ACR 150 ,yiiksek kat1 maddeli
akrilik kopolimer yapisi ile tatbik edildikleri
betonlara tek bir uygulamada yaklasik 30 giin
siire ile , kiirleme yapabilen bir tirtindiir. Kiir
stiresi arttikca beton basing dayanimlar1 ve
kirilma parametreleri de artar. Bu nedenle
dayanim ve dayanikliligin artirilmasi i¢in ise ,
betona miimkiin oldugu kadar uzun siirelerde
kiir uygulanmalidir

TEKNIK OZELLIiKLER
Renk Seffaf
Yogunluk 1-1,Kg/Lt

Film olusumu Solvent buharlagmast

Kat1 madde orani 22/15+/-2
Mevsimsel olarak Yaz /kig modelleri
ayarlanmaktadir 90 giin

Kiirleme siiresi

Serfiyat 110-200 gr/m2
Yapisal 6zellik Yiiksek film yapma
Standart uyumu Astm ¢309
Bs 7542
Kullanim sekli Piiskiirtme/Rulo
KULLANIMI

METOCURE ACR 150 tek komponent
bir malzeme oldugundan, solvent
evoparasyonu ile kiirlenirler

kalabilirler .Bu leke veya ton farklilik
goriinlimleri zaman igersinde erken veya
kullanimla beraber ¢ikan ,bazen de eger
daha derine niifuz etmis iseler biraz daha
uzun siirebilecek bir zaman igersinde
yiizeyi terk ederler.
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Yeni dokiilerek perdah islemleri
tamamlanmis olan nemli beton yiizeylere
tatbik edilir ,

Uygulamaya baglama zamani ise ,perdah
makinalarinin ¢aligmalari siiresince beton
harcindan yukari yilizeye tasidiklar yiiksek
nem ve suyun buharlagmanin kaybolmasinin
hemen ardindan baslar .Bu siire yaz ve kis
aylarinda farklilik gosterebilir, yazin yaklasik
30 dk ile 60 dk arasinda olabilir ,kis aylarinda
ise bu siire 2-3 saati bulabilir. Cok uzun siireler
beklemenin de dogru olmayacagi hatirda
tutulmalidir, ¢iinkii bunun teknik agidan
uygulama amagclarinin digina tagilmasi
anlamina gelecegi bilindiginden daima dogru
zamanlamalar ile yapilmalidirlar .

Kiir malzemesinin daha erken siiriilmesinde
ise, perdah makinasinin isi bitip yiizeyden
kaldirilmasin hemen ardindan yiizeye gelmeye
devam eden ve gozle goriillmeyen nem ve sathi
buharlagma ile METOCURE ACR 150
bulusarak hizli film yapmasina sebep olarak
ciddi olmayan bazi gorsel bozukluklar
yapabilir

KURLEME AMACI

*METOCURE ACR 150 Tamamen
endiistriyel amagli bir kiirdiir ve , dekoratif
amacli kullanilamazlar.

*Beton yiizey kiirleri , stiriildiiklerinde parlak
ve canli dururlar ancak kesinlikle cila amagh
degillerdir ve bu amagla kullanima
sunulmazlar

*Endiistriyel amagli olduklarindan kalin
yapilidirlar renkli yilizeylerde gecici ve
sonradan ¢ikabilen ton farkliliklar1
yaratabilirler ,

*Ince yapili ve yiizeyde kalmayan kiirler ise
kiir amacindan uzaklasarak betonun
hidrotasyon suyunu tutamazlar ,bu nedenle
kullanicilar tarafindan bu detay ve fark ¢ok iyi
bilinmelidir.

*METOCURE ACR 150 gibi , Yiiksek kat1
maddeli ve beton yiizeylerde ciddi film
olusturarak kalan , giiglii sinif kiirler, kiirleme
amag ve gorevlerini yerine getirirken ¢cogu kez
, beton ylizeylerin poroziteleri ile emme
kabiliyetlerine gore degisen ve kontrol
edilmesi miimkiin olamayan sekilde emilirler,
tamamen betonun kendi yapisindan
kaynaklanan bu sebeplerle , gegici bir siire ve

ozellikle renkli yapilmis beton yiizeylerde yer
yer leke gibi

*Tim bunlar altindaki beton yapisini ve yiizey
asinma mukavemetlerini etkilemeyen
yapidadirlar.Sadece gorsel olarak kalirlar.
*Endiistriyel zeminlerde bu olusum higbir
sekilde dikkate alinmaz ,ancak bazi
durumlarda veya endiistriyel olmayan ve
kesinlikle gorsellik istenen yerlerde ise
kullanmadan 6nce bu yapisal 6zellik bilinmeli
ve is bitiminde ise ,yiizey hafif silme makinas1
veya ¢Oziicii malzemelerle eritilerek ilave bir
operasyonla ¢ikarilmalarn gerektigi bilinerek
kullanilmalidir..

*Ciddi oranda gorsellik aranan renkli
ylizeylerde kiirleme iglemi ,0nce
konvansiyonel metodlardan biri ile yapilmali
3-4 glinden sonra ise arzu edilirse hazir kiir
malzemesi uygulanarak 28 giin siire ile
kiirlemeye devam edilmesi saglanir. Ancak bu
siire sonunda ylizey tamamen ayr1 bir sistem
olan, silme ve parlatma islemlerine tabii
tutularak yeni nesil ylizey silme ve parlatma
islemleri ile sonlandirilirlar .

TEMIZLIK,

Tim bu islemler sirasinda kullanilan makinalar
J[fircalar ve yiizey malzemeleri solventle
temizlenmeli ancak yanici ve parlayici olabilen
¢oziicii solventler i¢in ,uygun yer ve sartlarda
ve gerekli onlemler alinarak yapilmalidir.

AMBALAJ

30 Kg - 60 kg bidon , 200 Kg varil ve 1100-
1200 Kg IBS tanklarda verilir.

DEPOLAMA

Acilmamis ambalajlarinda 24 ay dir ,Tercihen
min 8-10 derece ile max 40 derecelik kuru ve
golge ortamlarda stoklanir .

GUVENLIK

METOCURE ACR 150 Igerdikleri solvent
nedeni ile daima ac¢ik havada veya ¢ok iyi
havalandirilan bolgelerde yapilmali ve gereken
dikkat ve onlemler alinarak bu konuda solvent
iceren malzemelerin kullanimina uygun
sekillerine uyularak yapilmalhdirlar .
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